Fot. 1. Elewacja pétnocna — frontowa uszkodzenia tynku i brudne
przebarwienia na catej powierzchni elewac;ji.
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Fot. 2. EIeWacja potnocna — uszkodzenia cokotu przy rurze
spustowej, rozwoj porostow w strefie cokotowe;.
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Fot. 3. Eleacja potnocna — uszkodzehia cokotu,

Fot. 4. Elewacja pétnocna — uszkodzenia cokotu przy rurze
spustowej, rozwoj porostow w strefie cokotowe;.
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Fot. 5. Elewacja wschodnia — uszkodzenia cokotu przy rurze
spustowej, rozwoj poostéw strefie cokotowe.
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Fot. 6. Elewacja wschodnia — uszkodzenia cokotu ubytki w murze ceglanym.



Fot. 8. Elewacja potudniowa — uszkodzenia tynku i przebarwienia na catej
powierzchni elewacii.



Fot. 9. Elewacja potudniowa — wejscie do piwnic, zawilgocenia
od wod opadowych, rozwéj mchow i porostow.

Fot. 10. EIeWéCJa potudniowa — schody do piwnic, zawilgocenia
od wod opadowych, rozwdj mchéw i porostow.



Fot. 11. Lokal mieszkalny nr... -uszkodzenie poMok malarskich
i gtadzi w strefie przypodtogowe;.

Fot. 12. Lokal mieszkalny nr... - uszkodzenie powtok malarskich
rozwoj grzybow plesniowych w strefie przypodtogowe;j.



Fot. 13. Lokal mieszkalny nr... - uszkodzenie powtok malarskich
rozwoj grzybow plesniowych w strefie przysufitowe;.
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Fot. 14. Lokal mieszkalny nr... - uszkodzenie powtok malarskich
rozwoj grzybow plesniowych w strefie przysufitowe;.



Fot. 15. Widok na gorng cze$¢ taw fundamentowych oraz ubytki w substancji scian
fundamentowych na kondygnaciji piwnicy.

Fot. 16 Widok na speania Scian zewnetrznych naroznika budynku.



Fot. 18 Widoczne spekania scian wewnetrznych i nadprozy
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Fot. 19 Widoczne spekania scian wewnetrznych

Fot. 20 Widoczne spekania stropéw.



Fot. 22 Widoczne spekania scian wewnetrznych na kondygnaciji piwnicy.



