Fot. 1. Elewacja péinbcna — frontowa uszkodzenia tynku i brudne
przebarwienia na catej powierzchni elewac;ji.

Fot. 2 . Elewacja p6tnocna — frontowa uszkodzenia tynku i
odbarwienia na catej powierzchni elewacji.



Fot. 3. Iewacja poinocna — frontowa uszkodzenia tynku
pekniecie muru w strefie nadproza okiennego.

Fot. 4. Elewacja péfnocna — zroznicowanie kolorystyczne
wypraw tynkarskich spowodowane naprawami .
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Fot. 5. Elewacja pétnocna — schody wejsciowe do budynku,
rozlegte uszkodzenia budulca, rozwoj mchow i porostow.
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Fot. 6. Elev;/acja potnocna — zroznicowanie kolorystyczne
wypraw tynkarskich spowodowane naprawami,
spekania i odspojenia tynku
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Fot. 7. Elewécj pnocna - uszkodia cokotu przy rurz
spustowej, rozwdj porostéw w strefie cokotowe;j.

Fot. 8. Elewacja potudniowa — uszkodzenia tynku i przebarwienia na catej
powierzchni elewacji.



Fot. 9. Elewacja potudniowa — uszkodzenia tynku i przebarwienia na catej
powierzchni elewacji.

Fot. 10. Lokal mieszkalny nr ... — uszkodzenia tynku i przebarwienia powtok
malarskich, slady rozwoju grzybdéw plesniowych w narozu.



Fot. 11. Lokal mieszkalny nr ... — uszkodzenia tynku i przebarwienia powtok
malarskich, slady rozwoju grzybdéw plesniowych w narozu przy podtodze.

Fot. 12. Wzmocnienia elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowe;.



Fot. 13. Widok dodatkowych wzmocnien wiezby dachowe;j

Fot. 14. Slady zuzycia wypraw tynkarskich i malarskich klatki schodowej oraz
wyeksploatowania schodow.



